
Bauart Beschreibung der Bauart Rohrhersteller

Mehrschicht-Verbundrohr P mit unterschiedlichen 
Funktionsschichten (PP-CO/ PP-MV/ PP-CO)

Mehrschicht-Verbundrohr als Dreischichtrohr Abmessungen gemäß 
DIN 8074/ ISO 4065, beispielsweise mit mehreren unterschiedlichen 
Schutzschichten.

 PIPELIFE (MASTER 3-Abwasserrohr für Freispiegel- 
…entwässerung als Mehrschicht-Verbundrohr)

*PP-CO: Polypropylen Copolymer
*PP-MV: mineralstoffverstärktes Polypropylen

Das Mehrschicht-Verbundrohr P besteht aus drei unterschiedlichen 
Funktionsschichten, siehe Bild.

Bild: Mehrschicht-Verbundrohr  P, Master 3  (3-Schicht-Abwasserrohr), 
PIPELIFE 
Quelle: PIPELIFE Deutschland GmbH & Co. KG, Bad Zwischenahn

Innenschicht: Die glatte Innenschicht aus Polypropylen (PP-CO)

• kein Abreißen der Wassersäule – geringe Schallentwicklung
• signalweiß für optimale Kamerainspektion
• resistent gegen chemische Einflüsse

Mittelschicht: Die massive Mittelschicht aus mineralstoffverstärktem 
Polypropylen (PP-MV)
• hohe Ring- und Längssteifigkeit
• hervorragende Schalldämmwerte
• hohe Formstabilität

Außenschicht: Die schlagzähe Außenschicht aus Polypropylen (PP-
CO)
• besonders robust
• keine Muffenbrüche
• sichere Verlegung auch bei tiefsten Temperaturen
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